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INFORME D'ASSAIG Identificacio de l'informe: NO5221/1 | Paginalde4

Dades del peticionari: BERGA GEOCONSULTEC, S.L.

Placa d'Europa n°5, ler., 22 (BERGA 08600)

Tef: 938214078 NIF: B-62187695

Identificacio de la mostra donada pel peticionari: exp. 1874/m-1
Referéncia donada pel peticionari: La Seu d'Urgell C/Bisbe Guitart
Altres referéncies de lamostra: S-2de 3a3,4m
Data de recepcio: 19/10/2006 Origen: Missatgeria
Tipus de mostra: SPT
Referénciadonada pel tractament en el nostre laboratori: NO5221/1
Descripcio de lamostra: Arena heterométrica amb gravetes i graves fines a mitjes i amb matriu argilosa.

De color marré fosc.

Treballs sol-licitats i realitzats:

X Granulometria per tamissat segons UNE 103101/95

X Determinacié de la humitat segons UNE 103300/93

X Determinacié dels limits liquid i plastic segons UNE 103103/94 i UNE 103104/93

X Determinacié del contingut en sulfats solubles segons UNE 103201/96 i 103202/95
X Determinacié de la densitat d'un sol segons UNE103301/94

Resultats dels assaigs: Queden reflectits en els fulls seglents de l'informe.

OBSERVACIONS:
Cops de clava: 11+16+30R

Data d'emissi6 de l'informe: 31/10/2006
Signatari

Josep Maria Tella Ros Rafael de Amos Espinosa
Director del Laboratori Cap del Laboratori

Agquest document consta de 4 pagines inclosa la present, enumerades de I'1 al 4.

La reproducci6 d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.

Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen Unica i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.
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Segons Norma UNE 66803/89
| ASSAIG GRANULOMETRIC PER TAMISSAT UNE 103101/95
Data de l'assaig: 26-10-06
Tamis UNE Retingut Retingut
Designacié i obertura | tamis parcial| tamis total Passa en mostra total Humitat higroscopica

(mm) (9) (9) (9) (%) de la fraccid inferior a 2 mm

100 0 0 451,7 100,0 Refer. tara P63

80 0 0 4517 100,0 t+S+A 51,93 g
63 0 0 4517 100,0 t+S 51,75 g
50 0 0 451,7 100,0 t 22,23 g
40 0 0 451,7 100,0 Humitat higroscopica 0,61 %
25 56 56 395,4 87,5 Factor de correcci6: f 0,9939
20 0 0 395,4 87,5

12,5 15,30 15,30 380,1 84,1

10 1,54 1,54 378,6 83,8 Factor de correcci6 f, = 1,0000
6,3 25,72 25,72 352,8 78,1 Factor de correccio f, = 3,8845
5 16,77 16,77 336,1 74,4
2 78,77 78,77 257,3 57,0

1,25 7,72 29,99 227,3 50,3

0,4 18,92 73,49 153,8 34,0

0,16 10,36 40,24 113,6 25,1

0,08 4,24 16,47 97,1 21,5

GRAFIC GRANULOMETRIC
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Classificacié del sol: USCS (Casagrande): SM HRB: A-1-b (0)

Agquest document consta de 4 pagines inclosa la present, enumerades de I'1 al 4.

La reproducci6 d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.

Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen Unica i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.
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ASSAIG D'HUMITAT UNE 103300/93 |
Data de realitzaci6 de l'assaig: 23-10-06
T+S+A (m-2) 32,78 g Resultat: humitat (w) = 9,8 % |
T+S (m-3) 31,09 g
T (m-1) 13,92 g
ASSAIGS DE PLASTICITAT: LIMITS D'ATTERBERG
LIMIT LiQUID UNE 103103/94 LIMIT PLASTIC UNE 103104/94
Data de realitzaci6 de l'assaig: 26-10-06
LIMIT LIQUID | N° de cops 25 15 LIMIT PLASTIC| T+S+A (g) 20,52 11,57
T+S+A (g) 29,43 29,61 T+S (g) 20,02 11,18
T+S (g) 26,77 26,70 T (q) 17,94 9,59
T (g) 17,86 17,64 Sal (g) 2,08 1,59
Sol (g) 8,91 9,06 Aigua (g) 0,50 0,39
Aigua (g) 2,66 2,91 Humitat (%) 24,0 24,5
Humitat (%) 29,9 32,1
Limit liguid: 30,0 Limit plastic: 24,2 Index de plasticitat: 5,8
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Classificacié del sol: USCS (Casagrande): SM HRB: A-1-b (0)

Agquest document consta de 4 pagines inclosa la present, enumerades de I'1 al 4.

La reproducci6 d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.

Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen Unica i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.



T TERRES Laboratori de Ciencies de la Terra, S.L.L.

I Laboratori Acreditat per la DGAP segons resolucié del 7 de Setembre de 2005 (Ref.06046GTLO05(B)

INFORME D'ASSAIG Identificacio de l'informe: NO5221/1 | Paginadde4
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ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SOL UNE 103201/96

Determinacié qualitativa segons norma UNE 103202/95

Data d'assaig: ~ 25-10-06 pH de la suspensié: 7,2 Resultat: NEGATIU
RESULTATS
Contingut en sulfats solubles de la quantitat analitzada (% SO3): < 0,0§
Contingut en sulfats solubles respecte mostra original (% SO3): < 0,03

Equivaléncies del resultat respecte de la mostra total:

Expressat en SO,*: < 0,03 %
Expressat en CaSQ, - 2H,0: < 0,07 %
Expressat en mg SO,“ per kg sol sec: < 342
ASSAIG DE DENSITAT DEL SOL UNE 103301/94 |
Data de realitzacio de I'assaig: 23-10-06
Massa humida (m1) en g 51,06
Massa parafinada (m2) en g 51,94
Massa submergida (m-4) en g 26,9
Massa parafina (m-3) en g 0,88
Densitat de la parafina 0,835 g/lcm’
Volum parafina V, en cm® 1,05
\Volum de la mostra V, en cm® 23,99
RESULTATS
Densitat humida del sol (g/cm3): 2,13
Densitat seca del sol (g/cm3): 1,96

Agquest document consta de 4 pagines inclosa la present, enumerades de I'1 al 4.
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ANNEX FOTOGRAFIC
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Fot 1. Treballs de realitzaci6 del
sondeig 1.

Fot 2. Treballs de realitzaci6 del
sondeig 2.

Fot 3. Vista parcial del solar.
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